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УДК 669.J4"462-412:0o6.354 Группа 862 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 
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ТРУБЫ-ЗАГОТОВКИ ДЛЯ МЕХЛНИЧЕСКОИ 
ОБРАБОТКИ 

окп 13 1900 

Технические условия 

Tubes-billets f or mechanical 
treatment. Snecifications 

гост 

23270-89 

Срок деАствии с 01.01.91 
ДО 01.01.96 

Несоблюдение стандарта преследуется по закону 

Настояп�ий стандарт распространяется на стальные бесшов­
ные горячедеформированные и холоднодеформированные трубы­
заготовки из углеродистых и легированных марок стали, приме -­

няемые для изготовления изделиi1 механической обработкой. 

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Тр}тбы изготовляют по наружному диаметру, толщине 
стенки и длине. 

1.2. Размеры и масса 1 м труб должны соответствовать ука -­

занным в табл. 1 для горячедеформированных труб и в табл. 2 -
для холоднодеформированных труб. 

1.3. Размеры труб-заготовок для последующей механической 
обработки следует выбирать, исходя из размеров готового изде­
лия, в соответствии с приложением. Расчетный размер округляют 
до ближайшего ста11дартного в соответствии с табл. 1 и 2. 

Издание офи1(иальное Перепечатка воспрещена 
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с. 18 гост 23270-89 

ИНФОРМАЦИОННЫЕДАННЬIЕ 

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлур­
гии СССР

'"

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕИСТВИЕ Постановлением
Государственного комитета СССР по стандартам от 28.06.89
ul\fo 21,15

3. ВЗАМЕН ГОСТ 23270 -r78

4. Стандарт соответствует международному стандарту И СО
2938 "11 74 в части предельных отклонений, диаметру и толщине 
стенки, по кривизне труб, по длине мерных труб, по показате-
1i1ЯМ технологичности 

5. ССЬIЛОЧliЬIЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН­
ТЬI

0:30J11at1eн[ie I-!ТД, на который 
.з.а.на ссылка 

гост 8.051-81 
гост 427-75 
гост 1 1050-74 
гост 1778-70 
гост 4543-71 
гост 5639-82 
гост 7565-81 
гост 8026-75 
гост 8328-75 
гост 8732-78 
гост 8734-75 
гост 9012-59 
гос Т 10006-8(} 
гос Т 10243-75 
гост 10692-80 
гост 12344-88 
ГОСТ 12345-88 
гост 12346--78 
го,ст 1234 7-77 
ГОСТ 12348-78 
гос Т 12349, 83 
гост 12350---78 
гост 12351- 81 

Iiaмep П)'Нкта 

4.11 
4.10 
2.1 
2.2.13 
2.1 
2.1.4 
4.3 
4�10 
4.10 
1.6 
1.6 
4.6 
4.5 
4.7 
5.1 
4.3 
4.3 
4.3 
443 
4.3 
4.3 
4�3 
4.3 
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